
Analyse conf orm prestatiev erklaring nr.

De Hoop Bouwgrondstof f en BV
Duitslandweg 2

4530AA  TERNEUZEN
04
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M50 (µm)

369
M63 (µm)
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2.2
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A. de Rijke 2023-10-30
08:28
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08:28

5.2

Aangeleverd
Schore
Noordzee 2023-10-30
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0
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Product
Klasse
Kwaliteitsmanager
Nummer

Winning
Herkomst
Monsternemer
Monstermethode
Massa

MONSTERNEMING NEN-EN 932-1

Datum
Tijd

Vocht

Transport
Schipper
Bonnummer
Bestemming
Klant

Laborant
Zeefmethode

Datum
Tijd
Ton
Kuub
Land

Datum
Tijd

Norm Bepaling Resultaat

Opmerking

ZEEFANALYSE NEN-EN 933-1

NEN-EN 933- Zeer fijn materiaal 0.1
NEN-EN Humuszuur voldoet
EN 1744-1 Chloriden (%) 0.0359
NEN 5922 Schelpdelen (%) 9.1

Door

D90/D10 4.2 GFB 0 (CF:0)
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